
La elaboración de gel antibacterial

En un tazón de vidrio coloca un colador 
de malla fina. Vierte 3/4 de una 
cucharada de carbopol y quita los 
grumos con una cucharita.

En otro tazón vierte 90 ml. de alcohol y 
mueve con un agitador mientras vas 
vertiendo gota a gota el carbopol.

Mientras sigues agitando, agrega 3/4 de 
cucharadita de glicerina a la mezcla. 

Cuando se disuelva el carbopol y ya no 
tenga grumos, agrega 1/4 de una 
cucharadita de trietanolamina mientras 
revuelves suavemente.
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Vierte la solución en un frasco de vidrio y 
tápalo. Mantenlo en un lugar fresco y 
seco para evitar la evaporación.
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